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Grattis!

Du har valt ett kvalitetsfénster fran Alvdalen i norra
Dalarna. Vi ar glada att du valt oss som leverantor och vi
hoppas att du ska ha gladje av dina nya fonster i manga ar.
For att dina fonster ska halla sig vackra till nasta
generation, vill vi dela med oss av lite tips for hur du pa
basta satt monterar och tar hand om dem. Om det anda
skulle hdanda nagonting, har vi en omfattande
produktgaranti som tacker eventuella fel
som har orsakats i var produktion.

Mycket noje!

G 5o

Erik Petersson VD och forsdljningsansvarig




Underhall av ditt Alvdalsfonster

Vara fonster ar ytbehandlade i fabrik for att fonstret skall fa ett vackert utseende, men ocksa for att
det ska fa ett mangarigt skydd mot maogel, réta och UV-ljus. For att forlanga tiden fram till
underhallsmalning, bor traet skyddas mot UV-ljus, vatten och fukt. Fonster mot sddersidan kraver
tatare underhall an fonster mot norrsidan, speciellt karm och bagbottenstycket. Kontrollera
fonstrens utsida efter ca 3 ar och darefter arligen.

Valet av kulor har stor betydelse for hallbarheten av fonstret. Ljusa heltdckande kulorer som vitt
och liknande dr de mest hallbara, medan moérka som svart och morkblatt etc maste underhallas
betydligt oftare. Skalet ar att en mork farg absorberar betydligt mer varme (stralning) &n en ljus
farg och det betyder stor skillnad i pakdnningen av tréakonstruktionen i form av sprickbildning,
flagning etc. | praktiken kan en mork farg krava underhallsmalning efter ett par ars tid, medan ett
vitmalat fonster kan klara sig upp mot tio ar beroende pa placering och klimat.

Tackfargsmalade fonster
Om det finns tendens till blasor, sprickor eller matthet i fargen kravs battringsmalning av fonstren:

e Tvatta fonstret med en mild alkalisk vatska (exv handdiskmedel)

e Slipa bort sprucken och |6st sittande farg och skrapa bort kada som eventuellt har trangt ut

e Laga eventuella sprickor i t ex hdrnsammanfogningar pa bagen/karmen och vid
fonsterbleck med elastisk tdtmassa

¢ Laga eventuella kittskador med plastiskt kitt eller fogmassa

e Mala forsta gangen med utspadd farg

e Stryk flodigt en andra gang med ren farg

Laserade fonster
Om det finns ytor som ser magra och torra ut behovs féljande behandling:

e Borsta forsiktigt av ytan

e Rengdr med vatten och eventuellt lite diskmedel

e Torka av

e Stryk med en klar utomhuslasyr

e Om kuloren bleknat eller eroderat kraftigt tonas den farglosa lasyren med lamplig brytfarg

Underhall av beslag och tatningslister

Gangjarn ska vid behov smorjas med olja. Lasningar, spanjoletter och fonsterbromsar ska smorjas
en gang om aret. Sattningar i huset kan gora att gangjarn maste justeras med hjalp av gangjarns-
knackare.

Tatningslister ska hallas hela och rena. Skadad tatningslist bor bytas.

Extra beslag i form av inbrottsskydd, barnsakerhetsbeslag, vadringsbeslag o dyl far ej anvandas pa
sadant satt att de kan dventyra fonstrets funktion och utsatta det for extrema punktbelastningar.



Montage

1. Fast tva stodklossar pa vaggens utsida pa 6ver- respektive undersida for att forhindra att
fonstret ramlar utat vid montage.
2. Fast barklossar i underkant dar fonstret ska monteras, en i varje sida och en under

eventuell mittpost. Sakerstall med hjalp av vattenpass att barklossarna star vagratt. (A)

3. Placera fonstret pa barklossarna och vag in med vattenpass att det inte lutar inat eller utat. (A)
4. Fast fonstret med hjalp av karmhylsor alternativt karmskruv och kilar. Bérja med de
ovre infastningarna. (B)
5. Kontrollera med vattenpass att alla sidor ar i lod. Kontrollera dven att diagonalmatten ar
lika, dvs d1=d2. Justera infastningarna vid behov. (C+D)
6. Isolera runt om karmen med drevning. Se till att skarvarna 6verlappar varandra sa att inga
koldbryggor uppstar. (E)
7. Forsegla med fogmassa mellan karm och vagg.
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Fonsterbleck



Montage av fonsterbleck

For att forhindra skador pa fonster och/eller fasad, ar det viktigt att fonsterbleck monteras
pa korrekt satt.

Trapanel

14 13 16/17 Ute

Horisontalsnitt

1. Fonsterkarm 13. Trapanel
2.Isolering 14. Smygbrada,
3. Bottningslist utvandig
4. Fogmassa e.d. 16. Luftspalt
5.Smygbrada, invandig  17.Spikregel
8. Luftkanal 18. Insektsnat
9. Droppbleck/6verbleck 19.Vindskyddsduk
11. Fonsterbleck 20. Isolering
12. Cementbruks- 21.Regel
avjamning och 22. Angsparr
fistbleck e.d. 23. Invandig bekladnad




Garanti

¢ 5 ar funktionsgaranti fran leveransdagen avseende traarbete, funktion och beslagning
¢ 5 ar garanti mot kondens i isolerglas
¢ 10 ar materialgaranti pa kitt

Garantierna géller fran leveransdagen under forutsattning att lagring, montering och underhall
gjorts enligt gdllande foreskrifter. Garantin omfattar inte transportskador. Om du misstanker

transportskada ska detta anmalas till transportoren direkt vid mottagning av godset. Vid forvaring
av fonstren under langre tid ska de stéllas pa ett val ventilerat utrymme under tak.

Garantireklamation anmales direkt till:

Alvdalsfonster
Box 18

796 21 Alvdalen
Tel 0251-101 08

C€

Alvdalsfonster AB, Box 18, SE-796 90 Alvdalen

EN 14351-1:2006+A1:2010

Fonster och dorrar - Produktstandard, funktionsegenskaper - Del 1: Fonster och ytterdorrar utan egenskaper for brandmotstand och/eller rokgaslackage

Produkt Vattentathet Vindlast Vindlast, Varmegenomgangs- | Lufttathet
utbojning koefficient

1+1 kopplat NPD NPD NPD NPD NPD

2+1 kopplat NPD NPD NPD 1,05-1,70%* NPD

3-glas fast NPD NPD NPD NPD NPD
*Se redogorelse nedan:
Glas Gas LE-belaggning u-varde
D4-12. 4 mm floatglas  luft, argon (90%) KEK (5), KEF (2) 1,05
D4-12. 4 mm floatglas  luft, krypton (90%) KEK (5) 1,15
D4-12. 4 mm floatglas  luft, argon (90%) KEK (5) 1,25
D4-12. 4 mm floatglas  luft, luft KEK (5) 1,40
D4-12. 4 mm floatglas  luft, luft - 1,70
D4-12. 4 mm floatglas  luft, argon (90%) KEK (5), KEF (5) 1,1
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Ajvdalsfﬁnster AB

Nasvagen 38
796 90 Alvdalen

PR Tel: 0251-104 08
_ Mail: info@alvdalsfonster.se-
www.alvdalsfonster.se




